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Izvještaj broj: GEO -, PRILOG -, Stranica 1 od 1 OB_GS_ISO 17892-4/BS1377-2_03

UZORAK: RN: OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA

BUŠOTINA: DATUM: -lapor

DUBINA: LOKACIJA/GRAĐEVINA:
Max. zrno: Dmax (mm) = - Ispitano prema HRN EN ISO 17892-4 / BS 1377-2 (9.2/9.3/9.5)

D (mm) Prolaz (%)
75.000

63.000 100.00
50.000
37.500 sijanjem
31.500 99.56 sedimentacijom
28.000 (areometriranjem)
20.000 D (mm) % čestica manjih od D
16.000 97.37
14.000
10.000
8.000 92.80
6.300
5.000
4.000 75.06
3.350
2.000 39.38
1.180
0.800 15.46
0.600
0.425
0.400 8.36 bez korekcije (samo areom.)
0.300  SASTAV SUMARNO (%):
0.212  KAMEN 0.00
0.200 3.32  ŠLJUNAK 60.62
0.150  PIJESAK 38.76
0.100  PRAH #VALUE!
0.063 0.62  GLINA #VALUE!

FGAG - Geotehnički laboratorij

ZAVRŠNI REZULTATI
GRANULOMETRIJSKE

ANALIZE

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

-
-
projekt UNSAT1, Trstenik (vrtić)
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-
-
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Izvještaj broj: GEO -, PRILOG -, Stranica 1 od 1 OB_GS_ISO 17892-4/BS1377-2_03

UZORAK: RN: OPIS UZORKA I PRIPREME UZORKA

BUŠOTINA: DATUM: -lapor

DUBINA: LOKACIJA/GRAĐEVINA:
Max. zrno: Dmax (mm) = - Ispitano prema HRN EN ISO 17892-4 / BS 1377-2 (9.2/9.3/9.5)

D (mm) Prolaz (%)
75.000

63.000 100.00
50.000
37.500 sijanjem
31.500 100.00 sedimentacijom
28.000 (areometriranjem)
20.000 D (mm) % čestica manjih od D
16.000 88.02
14.000
10.000
8.000 50.15
6.300
5.000
4.000 27.92
3.350
2.000 18.47
1.180
0.800 12.65
0.600
0.425
0.400 9.85 bez korekcije (samo areom.)
0.300  SASTAV SUMARNO (%):
0.212  KAMEN 0.00
0.200 5.55  ŠLJUNAK 81.53
0.150  PIJESAK 17.57
0.100  PRAH #VALUE!
0.063 0.90  GLINA #VALUE!

FGAG - Geotehnički laboratorij

ZAVRŠNI REZULTATI
GRANULOMETRIJSKE

ANALIZE

GRANULOMETRIJSKI SASTAV - DIJAGRAM (METODA MOKROG SIJANJA / METODA SUHOG SIJANJA / SEDIMENTACIJA METODOM POMOĆU AREOMETRA)

-
-
projekt UNSAT1, Trstenik (vrtić)
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